Spliiuje normu
EN 16582-1:2015

Nerezové materidly nesmi
byt v pfimém kontaktu
s koncentrovanym chlorem a
v prostiedi s pH niz§im nez 7,
jinak dochazi k jejich
oxidaci a nasledné
k poskozeni jejich povrchu.
Rovnéz elektrolyticka zarizeni
mohou nerezovou ocel
poskodit.
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Schudky s 8 stupni

Madla pro vystup z bazénu
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@ Madla pro vystup z bazénu
. Standardni  Vaha Objem baleni
Koéd .
baleni kg m?3
K zabetonovani
1 par d=1220 mm, AISI-316 00034 1 11,4 0,14
1 par d=1524 mm, AISI-316 00035 1 13,0 0,16
S prirubami (véetné plast. podlozek, nerez. Sroubl a hmozdinek)
1 par d=1220 mm, AISI-316 00036 1 12,2 0,21
1 par d=1524 mm, AISI-316 00037 1 13,6 0,24
L A B
1220 800 608
1524 800 855 A
AlSI-316 odpovida CSN 17.346 1
(1 Madla pro vystup z bazénu
Z lesténé nerezové oceli AISI-316 (CSN 17.346).
. Standardni  Vaha Objem baleni
Koéd .
baleni kg m?3
K zabetonovani nebo
ke kotveni kéd 00042 07780 1 6.7 0,118 i
S pfirubami (véetné plastovych
podloZek, nerez. éroubli a hmozdinek) 07781 1 6,7 0,118 fa

Kéd A B C
07780 1250 800 203
07781 1250 800 203

Schudky a vystupy na miru

Na objednavku Ize dodat jakykoli potfebny rozmér schidkl a vystupd z nerezové oceli AlSI-316 a AlSI-304.
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Vystup L = 900

Specialni madlo



