Filtracni zarizeni
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-Ié filtry laminatové horizontalni

Materialy pro vyrobu laminatovych filtr(i dle normy DIN 18820:

- (1) Chemicky odolna vrstva (gelcoat) z isoneopentilglycolu CSS-UP3.
Vysoka tvrdost a abrasivni odolnost piskové naplni. Splfuje doporuceni KTW a je homologovan
LVHT.
Vrstva odolna ozonu z vinylesteru je CSS-PHAS.

- (2) Z polyesterového neorientovaného sklolaminatu GF-UP1.

- Zesileni v mistech napojeni typu MW, v mistech prekryti neorientovanych vrstev skelného vlakna (4),
v mistech prekryti orientovaného skelného vlakna (3).

- Radialné ovijené vrstvy sklolaminatu (5), (7) ve valcové &asti filtru a v horni ¢asti (6), typ GF-UP1 provedeny
numericky fizenym strojem. Tento typ filtru se vyznacuje nejvyssi vnitini tlakovou i mechanickou odolnosti.

- Vnéjsi UV ochranny polyuretanovy nastfik.

- V8echny filtry jsou vytvrzeny pfi teploté 60°C.

Zakladni udaje:

- zcela odolné proti korozi

- pfi relativné nizké véaze filtru se dosahuje jeho vysoké mechanické pevnosti

- maximalni provozni teplota kapaliny 40°C

- splfiuje evropskou smérnici pro tlakova zaftizeni ¢. 97/23/CE véetné odst. 3, ¢l. 3
- tlakova odolnost a tloustka materidlu je vypoctena dle norem BS-4994 a AD Merkblatt N1
Vybava:

- panel s manometry

- ruéni odvzdusnovaci ventilek a ventilek vypusti vody

- bo¢ni plnici otvor s vikem @ 400 mm a horni @ 140 mm

Vnitfni osazeni filtru:

- rozvody a potrubi z PVC

- kolektorové riizice se $térbinami 0,3 mm z PP

- 8rouby z nerezové oceli AISI-316 (CSN 17.346)

- tésnéni z EPDM

Volitelné komponenty:

- boéni viko @ 400 mm (kéd 07115)

- vnitfni nastfik vinylesterem (rezistence O; < 0,4 mg/l) (kéd 07827)

- vizor @ 135 mm (kéd 07117) nebo @ 400 mm (kéd 28024)

Ovladaci ventilova baterie a filtraéni napli nejsou soucasti dodavky filtra.
Ceny na vyzadani, technické parametry viz 181 a 182.

Kod
* bocni viko @ 400 mm 07115
* bo¢ni viko @ 225 mm 07116
e vizor @ 135 mm 07117
e vnitfni nastfik vinylesterem (rezistence O; < 0,4 mg/l) 07827




