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Filtracni zarizeni
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Zrnitost 1: 0,5 mm - 1,0 mm Zrnitost 2: 1,0 mm - 3,0 mm

Zrnitost 3: 3,0 mm - 7,0 mm

Filtraéni napln Setrna k zivotnimu prostredi vyrabéna z recyklovaného skla.

Sklenéna filtrani napln je u€¢innéjsi nez bézny pisek.

PFinasi usporu vody v dusledku nizsi potfeby proplachu filtru, Usporu energie a chemickych prostfedkl na udrzbu vody.
Hranaty tvar jednotlivych ¢astic a kiemicitost naplné snizuje o 30% zakal vody.

VSeobecné plati, ze sklenéna filtraéni napli dokaze zachytit mnohem mensi necistoty nez bézna piskova napln.

Tim, Ze tento material neni porézni, nehrudkovati a nedochazi ke vzniku preferenénich cest.

Diky vysSi prostupnosti tohoto materidlu je proplach filtru méné ¢asové narocny, pfi€emz dochazi k Uspofe vody, energie a chemickych
prostfedkd.

Sklenéna filtra¢ni napln zlstava CistéjSi nez bézny pisek.

Z dlivodu hladkého povrchu jednotlivych ¢astic je sklenéna filtraéni naplih méné nachyina k biologickému znecisténi, nedochazi k zachyceni
bakterii ve sparach a drazkach, coz s sebou pfinasi dalsi usporu chemickych prostredk.

Uginné filtrace je dosazeno pFi mendim mnozstvi filtraéni naplné nez u bézného pisku.

V disledku nizsi hustoty sklenéné filtracni napiné je tfeba o 15% méné materidlu k dosazeni stejné uc¢inné filtrace v porovnani s béznym
piskem.

Sklenéna filtrani napln se opotiebovava mnohem pomaleji.

Z dlvodu podstatné pomalejsiho opotfebeni ma sklenéna filtraéni napln vyrazné delsi zivotnost a neni tfeba ji tak ¢asto ménit.
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Pytel 25 kg. Cena za 1kg ENA baleni kg m?
granulometrie 0,5 mm-1,0 mm (sypna hmotnost: 1.243 kg/m?) 57011 1 25 0,667 fay
granulometrie 1,0 mm-3,0 mm (sypna hmotnost: 1.218 kg/m?) 57012 1 25 0,667
granulometrie 3,0 mm-7,0 mm (sypna hmotnost: 1.341 kg/m3) 57013 1 25 0,667




